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N/mm mm plies mm kg/m² N/mm N/mm mm
160/2 2+1 2 5,5 5,2 16 13 200
200/2 3+2 2 6,5 7,4 20 16 250
250/2 4+2 2 9 8,8 25 20 250
315/3 4+2 3 9,5 9,6 32 26 250
400/3 4+2 3 10 11,4 40 32 315
500/3 4+2 3 10 12 50 40 400
500/4 4+2 4 11,5 13,8 50 40 400
630/3 5+2 3 11 13,8 63 50 400
630/4 5+2 4 12 14,4 63 50 500
800/3 5+2 3 12 14,4 80 64 500
800/4 5+2 4 13 15,6 80 64 630
1000/4 6+3 4 15 18 100 80 630
1000/5 6+3 5 16 19,2 100 80 800
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> 15> 18Αντοχή Τάνυσης
Tensile Strength (Mpa)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
SURFACES

Standard DIN-Y DIN-ZDIN-XDIN-W

> 25 > 20

Επιμήκυνση
Elongation (%) > 400 > 450 > 400 > 350

Αντοχή Τριβής
Abrasion Test (mm³) > 90 > 120 > 150 > 250

> 17Αντοχή Τάνυσης
Tensile Strength (Mpa)

Standard DIN-YDIN-XDIN-W

> 24 > 17
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